精铸公司废钢招（邀）标技术要求

具体技术要求如下：

产品化学成分要求：C：0.14%-0.22%;Si：0.2%-0.35%；Mn：0.25%-0.65%；P,S≤0.030%；
外观要求：
1.废钢表面无严重锈蚀、无镀锌、无油漆油污；

2.废钢里不能参杂小边割余料及薄边割长条、焊丝铁丝等杂物；

3.废钢规格：废钢尺寸应大于100*100*10mm，不得有钢板压块，破碎料等不易于需方使用的；

4.不得含夹杂有危险爆炸品，包括液压密封件、厚壁压力罐、高压泵,封闭管材等密闭、半密闭容器；

5.不得夹杂有与本采购信息要求不符的废材如生铁，铁丝，钢丝绳等；

